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2. Navrh sanace

PFi navrhu technologii na sanaci vlhkého zdiva vychazime ze skutecnosti, Ze pro sanaci vihkosti bylo
nutno volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedeni, jejich Ucinnost a
zaroven by respektovaly rliznorody charakter konstrukci objektu. Na objekt nelze z téchto divod( pouZit
pouze jednu z variant sanacniho feseni, ale sanaci je nutno provadét v kombinaci nékolika technologii.
Predmétem navrhu sanacnich opatteni je feSeni odstranéni pricin vlhkosti z divodu kapilarni vzlinavosti
v konstrukcich, odstranéni lokalnich pricin od plsobeni atmosférickych vlivli zpGsobujicich zavlhani
konstrukci v¢. odstranéni disledkl vihkosti a vlivi navazujicich zpevnénych a nezpevnénych ploch.
Povrchovou Upravu okapovych chodnikll a navazujicich pochlzich ploch vé. obnovy pfistupovych
schodist a podesty v Urovni 1.NP bude Fesit stavebni projektant z hlediska komplexniho zaclenéni do
architektonického razu. Toto se tyka i deStovych svodl. Souc¢asné bude dofesena i stfiska s pFistupovou
rampou do 1.PP. PoZadavky z hlediska vhodnosti podkladovych a konstrukénich vrstev stanovi
zpracovatel navrhu sanacnich opatreni.

2.1 VSeobecné principy sanace vlhkého zdiva

Pod pojmem sanace vlhkého zdiva se rozumi dosaZeni vyrazného a trvalého sniZeni obsahu vlhkosti
v podzemnim a nadzemnim zdivu staveb, které bylo dlouhodobé namdahano ucinky zemni vihkosti a po
povrchu terénu stékajici a od ného odstrikujici srazkové vody. K sanacim je nutné pfistupovat takovym
zpUsobem, aby kombinovanym pouzitim rlznych hydroizola¢nich a vysusovacich technologii a
stavebnich Uprav podle podminek objektu a jeho okoli, byl na ném vytvofen komplexni sanacéni systém.
Tento systém by mél prednostné odstrafiovat priciny, a nikoliv jen dusledky vlhnuti stavby. Podle
pouzitého hydroizola¢niho a vysusovaciho principu se sanacni zpUsoby, tykajici se namahani zdiva zemni
vlhkosti rozdéluji na pfimé a nepfimé.
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Metody prfimé — Mezi technologie s absolutnimi Ucinky se zarazuji zplsoby mechanické jako vkladané
hydroizolace do strojné nebo rucné profiznuté spary nebo do probouranych otvor( ve zdivu a zarazeni
ocelovych plechli do loZzné spary cihelnych konstrukci.

Z dalsich metod pfimych se jedna o infuzni a tlakové injektaze a o metody elektroosmotické na principu
aktivni elektroosmézy, vzduchoizolacni systémy aj.

Metody nepfimé — Tyto metody snizuji hydrofyzikalni namahani konstrukci. Spocivaji hlavné v provadéni
drendzi podél obvodovych stén pod terénem, v Upravé vnitfniho prostredi budov (pfirozené a nucené
vétrani mistnosti a prostor, zejména podzemnich). V Upravé terénu vné staveb a ve vytvareni
vodonepropustnych clon v okoli objektu, sana¢ni omitkové systémy aj.

Upozoriujeme, Ze zdkladnim predpokladem uUspésné sanace vlhkosti je odstranéni vsech lokdlnich
zdroja vlhkosti, které jsou jiného charakteru, neZ pfirodniho (napf. vadné destové svody, chybné
spadovani zpevnénych ploch k objektu, vnéjsi povrchové paroneprodysné Upravy stén, zatékani do
objektu, poskozené instalacni rozvody atd.). Objekt vzhledem ke stavebné-technickému provedeni a
charakteru objektu ma rfadu omezeni v podobé rozdilnych vyskovych Urovni konstrukci, masivnich
konstrukci zdiva a omezeného vétrani prostor aj. Soucasné je brdno v potaz, Ze jde o vyuZivané prostory
pro socialni ucely se specifickymi hygienickymi pozadavky.

Navrh sanace je zpracovan v souladu s CSN P 730610 ,Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva —

Zakladni ustanoveni“ a souvisejicich predpist.

Po zvaZzeni vsech omezeni, které byly dany konstrukci a umisténim daného objektu, na zakladé

predchoziho prizkumu a po zvaZeni prednosti a nedostatkd jednotlivych technologickych postupl bude

sanace vlhkého zdiva fedena v souladu s €l. 4.3 CSN P 730610 pomoci p¥imych hydroizolaénich metod
nasledovné:

Odstranéni pficin vihkosti

— Obvodové zdivo a vnitfni zdivo se zasypem zeminy zrubové strany objektu v ndvaznosti na
nepodsklepenou ¢ast bude feSeno technologii aktivni (mirné — dratové) elektroosmadzy. Technologie
elektroosmézy musi spliiovat pozadavky CSN P 730610 a ONORM B 3355-2. Technologie musi byt
jednoznacné definovdna kladnym a zdpornym podlem se soucasnym napojenim na zdroj
elektrického proudu. Vylouceny jsou technologie na principu magnetokinetickych a
elektrokinetickych a technologii, pokud nebude zajisténa instalace se zabudovanim (+) pélli do
zdiva a funkénim uzemnénim (-) pélu v navrieném poctu dle vykresové dokumentace. Budou
pouzity materidly s dlouhodobou Zivotnosti a nizkym provozovanym napétim (do cca 6 V).
Navrzeny systém aktivni elektroosmézy feSi odvihéeni soklového a nadsoklového zdiva a
odvlhceni stén suterénnich prostor.

— Uliéni obvodové stény kotelny s navazujici sténou naproti vnitfnimu schodisti do suterénu budou pro
odvlhéeni feSeny mechanickou technologii podfezanim diamantovym lanem s vlozenim féliové
izolace, zaklinovanim a proinjektovanim prorezané spary. V pfipadé obtiZznosti, ¢i nemoZnosti
provedeni bude tato technologie nahrazena dvouradou horizontalni tlakovou injektazi.

— Vnitfni stény a obtizné pfistupné konstrukce (vnéjsi schodistové stény) budou pro odvlhéeni feseny
dvouradou horizontalni tlakovou injektdzi, pro zamezeni prenosu vihkosti do navazujicich konstrukci
budou provedeny jednoradé vertikalni tlakové injektaze.

— Obvodové stény u nepodsklepené casti budou pro odvlhéeni feseny dvouradou horizontalni
tlakovou injektazi provadénou ve vrchni arovni vykopu pro rubovou izolaci, pro zamezeni pfenosu
vlhkosti do navazujicich konstrukci budou provedeny jednoradé vertikalni tlakové injektaze.

— Vdostatecném casovém predstihu pred stavebnimi pracemi bude na objektu nainstalovana
technologie elektroosmdzy s omezenym poctem vodicl z dlivodu ¢asteéného snizeni vihkosti, ale i
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snizeni stupné zasoleni pro nasledné provadéni praci na povrchovych Upravach zdiva. Instalace
technologie a vyhodnoceni vyvoje zmén vlhkosti v konstrukcich je do doby realizace sanacnich
opatfeni pro odstranéni pricin vlhkosti. Tato technologie bude demontovana po uvedeni aktivni
(mirné — dratové) elektroosmazy do provozu.

Podél podsklepené casti objektu bude provedena rubova izolace pomoci velkoplosnych izola¢nich
desek. Alternativné je uvazovano se svislou izolaci technologii nerezovych chromniklocelovych desek
spojovanych zamky. MoZnost provedeni drenazniho systému bude posouzena po provedeni vykopu
s pfedchozimi sondami a vyskovému napojeni na destovou kanalizaci.

Po vnéjSim obvodu nepodsklepené casti bude provedena rubova izolace velkoplosnymi izolacnimi
deskami s drendznim systémem.

Pro zachyceni povrchovych vod a prlsakovych zadrZenych podpovrchovych srazek bude ve
vzdalenosti cca 2,5-3,0 m od nepodsklepené casti provedeno zachytné drendzini Zebro s napojenim
do systému destové kanalizace.

Veskeré kamenné prvky soklu budou pfi provadéni sanacnich praci chranény pred znecisténim a
poskozenim foliemi. Do kamenného soklu nebude zasahovéano, tyto budou feSeny samostatné

v rdmci kamenickych praci.

Odstranéni dusledkd vihkosti

Pro obnovu vnéjsich povrch( u nadsoklové casti a vnitinich povrchl v suterénu budou pouZity
omitkové systémy se zvysenou odolnosti proti plsobeni vihkosti a soli. Malby budou silikatové

s velmi nizkym difaznim odporem.

U obvodové stény kotelny a vnitfnich stén v ndvaznosti na schodisté z 1.NP Ize uvaZovat pro
sniZzeni negativnich projevli na povrchu s pouZitim tepelné-izolacnich desek, popt. lehéenych
omitek na féliovém systému s vyztuznymi sitkami.

Pro obnovu zbyvajicich vnitfnich povrch( stén budou pouZity systémy s mozZnosti zamezit vzniku
kondenzace a vyskytu plisni. S pouzitim omitek na cementové bazi neni uvazovano. Malby budou

s velmi nizkym difuznim odporem.

V drovni podlah budou osazeny difuzni listy pro omezeni vlivu vihkosti z pod Urovné podlah.
Vysouseni extrémné zavlhéenych casti konstrukci zdiva mikrovinou technologii, popf. topnymi
tycemi.

Pro neutralizaci zdiva s vysokym stupném zasoleni budou u obnovy vnéjsich povrch( provedeny
obétované omitky. Jedna se predevsim o soklové casti obvodového zdiva v ndvaznosti na projevy
zasoleni od vlivu posypovych soli v rdmci zimni Udrzby. Toto se tyka i stropu vC. osténi a nadprazi
okna v prostoru socialniho zafizeni (m.¢. 03). Na profilaci fasady v navaznosti na podestu bude
provedeno odsoleni pomoci buniciny, aby byl omezen rozsah odstrafiovani omitek.

U zdiva bude hrubé ocisténi nesoudrinych casti omitek. Ocisténi bude mechanicky za pouZiti
ryzovych kartaca. Pro zvétseni odparné plochy a otevieni porovitosti zdiva pro odvod vodnich par
bude soucasné provedeno celoplosné proparovani zdiva.

Uprava na stavajicich predsténach pro odvétravani, aby bylo zajisténo soucasné i odvétravani
predstén a omezen vznik plisni.

V ptipadé poZzadavku na zachovani rezného zdiva v kotelné (m.¢. 07) bude provedeno docisténi zdiva
s proparovanim pro otevieni porovitosti k odvodu vodnich par ze zdiva. Soucasné bude posouzena i
moznost odvétravani prostor.
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Ostatni — odstranéni lokdlnich zavad od plUsobeni atmosférickych srazek

Ve vztahu na snizeni vlhkosti obvodovych stén bude zejména nasledujici:

— Ukoncovaci listy rubovych izolaci budou osazeny pod urovni zadlazby, aby byl zachovan vizualni vijem.
Ukoncovaci liSta soucasné slouZi pro oddilatovani konstrukéni vrstvy zadlazby od konstrukci objektu.

— V predstihu bude provedeno monitorovani stavajiciho odvodu srazkovych vod z destovych svodi pro
ovéreni bezeSkodného odvodu s napojenim na obecni kanalizaci. Soucasné budou provedeny
kamerové zkousky pro lezaté (popf. i svislé) kanalizace. Kamerovymi zkouskami by méla byt ovérena i
vySkova Uroven jejich zaloZeni.

— Do stavajicich predstén v m.¢. 02, 03, 04, 05 nebude kromé Uprav na odvétravani zasahovano.

Ostatni — poZadavky na vnittni Upravy

— V misté sanovanych konstrukci budou provedeny demontdze a zpétné montaZe otopnych téles
(pokud se tam néjaké vyskytuji).

— Veskeré podlahové konstrukce budou v pasu sanacnich praci ochrdnény proti poskozeni pokladkou
geotextilii s naslednym pfipoloZenim félii pfi osekavani omitek a jejich nasledné obnové.

— Prekotveni stavajici elektroinstalace bude nehygroskopickymi materidly (pouziti sadry aj. je
vylouceno).

— V 1.PP bude provedeno utésnéni prostupl pres obvodové zdi.

NavrZend sanacni opatreni jsou charakteru udrZovacich praci dle § 103, odst. 1, pism. c) Stavebniho zdkona ¢.
103/2006 Sb., ke kterym neni vyZadovdno ohldseni praci ani stavebni povoleni. K posouzeni konkrétniho
pripadu je kompetentni mistné prislusny stavebni urad.

3. Popis jednotlivych zvolenych technologii

»  Aktivni (mirna — dratova) elektroosméza

Technologie je navrzena pro odvlhéeni a odsoleni obvodového suterénniho zdiva objektu. Pro instalaci
vodicl (+ pdl) je uvaZovano s jejich umisténim do degradovanych ploch. Pro instalaci ty¢ovych elektrod
(- pdl) je uvazovano s jejich umisténim ¢astecné do suterénu, a ¢astecné do vykopu pro rubovou izolaci.
Do prizemnich prostor 1.NP nebude zasahovano.

Pro instalaci technologie drdtové (mirné) elektroosmozy provadejici firma predloZi osvédceni pracovniki pro
montdZ v souladu se zdkonem ¢ 250/2021 Sb. §19 v platném znéni.

Pred zahdjenim praci bude predloZen technologicky postup provddéni praci vc. vzorkovdni pouZitych
materidlt pro ovéreni souladu se stanovenymi standardy dle projektové dokumentace.

Popis technologie

Jedna se o ovlivnéni pohybu tekuté faze (mineralizované vody) pérovitou pevnou fazi (materidlem) pod
vlivem Gcinku stejnosmérného elektrického proudu. Systém predpoklada umisténi elektrod ve zdech a
v zemi, napajenych elektrickym proudem s malym napétim. POvodni béZné dostupné, avsak snadno
korodovatelné materialy elektrod jsou v soucasnosti nahrazovdny vysoce odolnymi materidly. Elektrody
se umistuji v pfedepsanych vzdélenostech do zdi a vzajemné se spolu vodivé propojuji. Vzniklé elektrické
pole brani kapildrnimu vzlindni vody. Vodice jsou napojeny na fidici systém, ktery reguluje mnoZstvi
elektrického proudu dle urovné vlhkosti.

Elektroosmoticky systém pro vybudovani elektrického pole pouZiva napéti max. 5 voltd (stejnosmérné
napéti 2,8 V). Timto nizkym napétim jsou dostatecné eliminovany nebezpecné reakce rozkladného
ucinku na malty a ocelové zabudované prvky ve zdivu.
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Elektroosmoticka technologie slouzi pro odstranéni pfi¢in zemni vihkosti a svym zplsobem nahrazuje i
svislou izolaci, a to predevsim u stén s vétsi Sitrkou. Elektroosmdza neplsobi proti tlakové vodé ani proti
lokalnim porucham (poskozené destové svody, prisaky do podloZi vlivem zatékani z pfilehlych ploch aj).
Pfi realizaci je nutno dbat na odizolovani kovovych (vodivych) prvk(l vrozsahu pUsobnosti
elektroosmozy.

Schéma elektroosmotického okruhu

Revizni skfifi
ANODA

20V [N,

LQDD

mozné
\é N\ okruhy

| | | | KATODY

Ridici pFistroj

Jedna se o digitalni pristroj zobrazujici mérené Udaje (zejména o priatoku proudu v mA). Soucasné je zde
zabudovano pocitadlo provoznich hodin, které kontroluje skutec¢né provozované hodiny (z divodu
vypadka v siti, popf. jiné poruchy ¢i nezodpovédné odpojeni od sité). Pro fidici jednotku je nutno zajistit
dodavku el. energie — sitovy rozvod 220 V/50 Hz ze samostatné jednofazové zasuvky (samostatné jisténi
z elektrorozvadéce) a vystupni revizni zpravu. Ridici jednotka bude osazena v prostorech na
nepristupném misté pro verejnost. Na objektu bude osazena jedna fidici jednotka, jeji umisténi je
vyznaceno v dokumentaci (prostor kotelny) a mlze byt upfesnéno pfi realizaci.

Sitova elektroda (anoda + pdl)

Kladna elektroda ma tvar sitky vy$ky 250 mm s prilozenym zdrojovym kabelem (kontaktnim vodi¢em)
uchycenym prosttednictvim mechanickych pfichytek, pfimo na ptipraveny povrch zdiva. Sitové elektrody
jsou vyrobeny z pletiva ze sklenénych vlaken potazeného elektricky vodivym lakem s grafitovou naplini.
Pro ucinnost je vyZadovana husta soustava mtizek v rastru cca 25 a 100 ks na bézny metr v¢. podélného
zesileni pro zajisténi ucinnosti a bezproblémové prilnavosti ke zdivu. Sitova elektroda s kontaktnim
vodicem (+ pdl) bude osazena v zéné degradovanych povrch( suterénu a ve vykopech pro rubovou
izolaci podsklepenych prostor. Jeji vySkové umisténi bude upfesnéno na zakladé % hmot. vlhkosti zdiva.
Pro odvlhéeni obvodové stény v navaznosti na nepodsklepené prostory a stén socidlniho zafizeni (v
misté provedenych stavajicich pfedstén) je uvazovano namisto sitové elektrody s pouzitim tyéovych
elektrod v délce cca 150 mm v osové vzdalenosti cca 600 — 800 mm.

Kontaktni vodic¢

Jedna se o tfivlakno z titanu — stfibro v poméru 3:4 obaleného umélou hmotou se specialni tvrzenou
barvou na povrchu, aby byla zajisténa neporusenost vodice pfi manipulaci a instalaci. Kontaktni vodic se
sklada ze tfi zil, kdy kazda Zila obsahuje 4 vlakna stfibra a 3 vlakna titanu. Pfipadné pouziti samotného
titanu bude posouzeno pred realizaci po pfeméreni elektrického potencidlu zdiva a odsouhlaseno
generalnim projektantem. Tato skladba je rozhodujici pro zajisténi standardniho potencidlu a plné
funkénosti elektroosmotického systému. Plast vodice musi mit velmi nizky mérny odpor.

Kontaktni vodi¢ je uloZen vcca 1/3 vysky sitové elektrody. Je odolny viéi korozi a mechanickému
poskozeni. Z vnéjsi strany je opatfen drazkami zajistujici pfidrznost po zaomitnuti ke kladné elektrodé.
Vsechny pouZzité materidly splfiuji podminky chemické, elektrochemické a biologické odolnosti.

Plast vodice je potazen elektricky vodivym lakem s grafitovou naplni a na sitovou elektrodu (v misté
podélného zesileni) je prichycen umélohmotnymi pfipojkami.
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Zemni elektroda (katoda — pdl)

Funkci zaporné elektrody je vytvoreni protipdlu elektrody kladné, ¢imz dochazi ke vzniku elektrického
pole mezi obéma podly. Elektrody jsou dotovany stejnosmérnym proudem z napajece a budou
instalovany Sikmo pod nosnymi zdmi. Katody jsou tycové vyrobené z elektricky vodivého, grafitem
plnéného plastu. Jsou navzajem propojeny kabelem opatfenym dvojitym izolaénim plastém. Prliméry
tyci jsou cca 20 mm a jejich délka je cca 500 — 650 mm. Zaporné elektrody budou rozmistény po osovych
vzdalenostech do 4000 mm a navzajem propojeny. Osova vzdalenost stanovena projektantem v
dokumentaci je zavaznd. Pouziti ocelovych, popf. nerezovych tyci je vylouceno. Zemni elektrody budou
osazeny ¢astecné v Urovni podlah suterénu a ¢4stecné ve vykopu pro rubovou izolaci.

PoZadavky na zabudované komponenty mirné (dratové) elektroosmdzy

Dlouhodobou funkénost mirné (dratové) elektroosmozy podmirniuje kvalita pouZitych prvk( zafizeni a
material(. Sledovanym faktorem je elektrochemickd odolnost elektrod, zejména odolnost anody, na
které mize dochazet k oxidaci a naslednému ,,anodickému rozpusténi“. Proces anodické rozpustnosti se
fidi Faradayovym zakonem. Elektrochemicka odolnost zedni (kladné) elektrody urcuje Zivotnost a dobu,
po kterou bude zafizeni fungovat. Funkce zafizeni je zavislda na elektrickych odporovych pomérech
v okruhu zdroj — zedni elektroda — zdivo — zemni elektroda — zdroj. K nejvétsim zménam dochazi tedy na
anodé, ktera se elektrochemicky rozpousti a jeji elektricky prechodovy odpor roste v Case.

evwvs

Zabudované komponenty kladné elektrody musi mit elektrochemicky ekvivalent E. niZ$i nez 1*10°
kg/A*rok. Pro aktivni komponenty mirné (dratové) elektroosmézy je vylouceno pouziti materialu na
bazi médi, oceli, aj.

Elektrochemické ekvivalenty vybranych materialt

Material PFiblizné hodnoty elektrochemického ekvivalentu E.
[kg/A*rok]

Méd' (Cu) 20

Ocel (Fe) 10

Uhlik (C) 1

Ferosilicium (FeSi) 0,2

Platinovany titan (Ti-Pt) 1*10°

Titan s povlakem oxid(i a vzacnych kovi 4*107

Postup praci

— Pred zahdjenim je nutno, aby byly provedeny veskeré instalace, popf. zaloZzeny chranicky v prostoru
realizované technologie

— Vyrovnani nerovnosti na povrchu stén (po odstranéni omitek)

— Pfichyceni sitové elektrody a propojovaciho vodice

— Aplikace kontaktni omitky

— Instalace zemnich elektrod

— Napojeni propojovaciho vodice

— Dodavka montaz Fidici jednotky s napojenim na sitovy rozvod
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Ostatni
— Provozni naklady jsou zanedbatelné — cca 26 kW/rok (s postupnym vysousenim v nasledujicich
letech jsou naklady nizsi)

Prednosti technologie

— Vysouseni zdiva probiha bez stavebnich praci, proto nemuzZe dojit k naruseni statiky odvih¢ovaného
objektu, jeho stavebni podstaty, a tudiz nemohou vzniknout na budovach zadné skody.

— Pro proces odvlh¢ovani nejsou prekazkou jakékoli tloustky zdi. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak
velmi problematickych konstrukci.

— Vysouseni a odsolovani zdiva probiha v celém profilu stavebnich konstrukci.

— Vysouseni a odsolovani zdiva probiha v celém profilu stavebnich konstrukci.

—  PFi vysuSovani zdiva aktivni elektroosmézou jde o metodu, kdy dochazi ke sniZeni stupné zasoleni
zdiva, tj. pfi nuceném pohybu iontl v elektrickém poli a migraci vody dochazi k transportu
stavebnich vodorozpustnych soli, které se usazuji na povrchu. Uplné odstranéni soli neni prakticky
nikdy mozné, ale jde o minimalizaci negativnich G¢inkQ a sniZeni jejich obsahu. Dale lze redlné
pocitat se skutecnosti, kdy difuzi vodnich par ve zdivu dojde k pfirozené migraci koncentrovanych
iontl ve zdivu do mist s nizsi koncentraci (tzv. plisobeni osmotického tlaku).

— Vhodny casovy predstih instalace technologie pred naslednymi sana¢nimi pracemi mize podstatné
pozitivné ovlivnit podminky jejich provadéni a ve svém disledku tyto prace zjednodusit a zlevnit.

— Odvlhceni objektu se pfiznivé projevi na zlepseni vnitroklimatu.

» Elektroosméza s omezenym poctem vodi¢h — doporuéené opatieni

Technologie bude instalovdna v dlouhodobém ¢asovém predstihu. Ridici jednotka bude napojena na
stavajici zdsuvkovy obvod. Na objektu bude osazena 1 Fridici jednotka, jeji umisténi je vyznaceno
v dokumentaci a miZe byt upresnéno pfi realizaci.

Technologie elektroosmdzy s omezenym poctem vodicu bude docasné instalovdna pro obvodové stény
s navrZzenym odvlhCenim aktivni (mirnou — drdtovou) elektroosmdzou. Timto bude soucasné ovérena i
funkcnost a sprdavnost realizace elektroosmotické technologie aktivni (mirné — drdtové) elektroosmaozy.
Po uvedeni do provozu aktivni (mirné — drdtové) elektroosmdzy bude technologie elektroosmdzy
s omezenym poctem vodict demontovdna.

Popis technologie

Technologie vysouseni zdiva na elektrofyzikalnim principu vychazi z obecné znamych fyzikalnich jevd,
podle kterych elektromagnetické pole ovliviiuje chovani vodnich roztokd v tom smyslu, Ze ionty putuji
podle elektromagnetickych siloc¢ar k zapornému a kladnému pdlu.

Pozitivni ovlivnéni objektu probiha v celém dosahu elektromagnetického vysokofrekvencniho pole, jehoz
polomér dosahuje u nejvykonnéjsich modeld hodnoty 30 m. Podminkou fungovani systému je stavebni
propojenost konstrukci, Zadna, popr. alespori omezend funkcénost hydroizolaci a spolehlivé propojeni
fidici jednotky s katodou, tj. se Zemi. Postupné vysouseni je zvlast daleZité u historickych objektd, kde se
vlhkostni poméry utvarely dlouhodobé.

Hlavni ¢asti systému

- Fidici jednotka je izolovana a napéjena sitovym napétim 230 V, 50 Hz.

- Cidlo — snima teplotu a vlhkost vzduch v bezprostifednim okoli fidici jednotky.

- aktivni prvky — feritovd anténa a kontaktni antény. Aktivni prvky jsou spojeny s fidici jednotkou
koaxidlnimi kabely 50 Q se standardnimi koncovkami.
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- zemnici ty€ z nerezové oceli @ 16 mm propojend jednoZilnym vodiéem s podloZim. Zemnici ty¢ je
jednostranné zaspicaténa, je dodavana standardné v délce 1,0 m. Pfi nepfiznivych hodnotach
zemniho odporu (vétsi odpor nez 990 Q) se zemnici ty¢ prodluzuje nastavky.

» Podfezani zdiva diamantovym lanem

Technologie je navrZena pro dodatecnou izolaci uliéni obvodové stény kotelny s provedenym vykopem a
vnitfniho oboustranné pristupného zdiva naproti vnitfnimu schodisti do suterénu. V pfipadé obtiZnosti,
¢i nemoznosti provedeni bude tato technologie nahrazena dvoufadou horizontalni tlakovou injektazi.
V misté podiezavani se otluce omitka, podél zdi musi byt tvrdy, dostatec¢né rovny podklad v Sifce cca 2,0
m pro instalaci stroje. Do predem provrtanych otvorl se vloZi fezné diamantové lano. Pohybem lana,
fizenym kladkami, prstence s nalepenymi prdmyslovymi diamanty profiznou i ty nejtvrdsi materidly. Po
protiznuti zdi do délky cca 1 m se do profiznuté a procisténé drazky vloZi néktery z typl izolace na bazi
polyetylénu nebo sklolaminatu o tloustce 2,0 mm. Pruh izolace délky 1 m a Sife takové, aby
nepfesahoval tloustku zdi, se v drazce upevni rozpérovymi kliny, které se do drazky musi natlouci. Jsou
dodavany v rlznych tloustkach podle Sife Fezu a pouZité izolace. Klin z plastu ma Unosnost min. 270
kg/cm?. Kliny se vkladaji do zdi oboustranné v roztecich cca 20 cm. Délka klinu je pouZita podle $ife zdi.
Mezi kliny musi byt v podélné ose zdi mezera 10 cm. Poté nasleduje profiznuti dalsiho metru zdi a cyklus
se opakuje s tim, Ze pfesahy izolaci navzdjem musi byt 5 cm. Vyplnovani drazky: Drazka se oboustranné
omitne cementovou maltou s vodoodpudivymi pfisadami. Po 80 az 100 cm se vloZi injektazni trubky [
1,8 a délky 13 cm. Smés 20% pisku, 80% cementu a plastifikatoru se pomoci injektdzniho zafizeni
vstfikuje tlakem 0,1 MPa do pfipravenych otvor(. Po zatvrdnuti se trubky vyjmou, odfizne se prebytecna
izolace a provede sanaéni omitka. Uroveri provedené hydroizolace bude vco nejnizéi Grovni, aby
nedochdazelo kvyssi koncentraci vihkosti pod provedenou vodorovnou hydroizolaci. Spodni uroven
podiezani bude provedeno se zesilenim proti tlakové vodé pomoci hydroizolaéni stérky.

» Dvourada injektaz akrylatovymi gely — vnitini zdivo suterénu a obvodové zdivo nepodsklepené
Casti

Popis technologie

Akrylatové gely jsou viceslozkové reakcni pryskyfice na akrylatové bazi. Maji velmi nizkou vizkozitu, ktera

se pfibliZzuje vizkozité vody. Po zreagovani misicich pripravkl se vytvofi elasticky flexibilni hydrogel, ktery

je schopen pojmout ohrani¢ené mnoZstvi vody pro dlouhodobé udrzeni mechanickych vlastnosti.

Pracovni postup

— Provedeni vrtl [J 12 mm v osové vzdalenosti cca 100 — 150 mm ve 2 vyskovych drovnich a jejich
vycisténi stlacenym vzduchem.

— Osazeni pakrd O 14 mm se provede mechanicky tj. narazenim do predvrtaného otvoru, pakr
obsahuje kulickovy uzavér.

— Vlastni tlakova injektaz tlakovacim zafizenim.

— Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvord, popft. pfi vlastni injektazi.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu i v pfipadé vyskytu kaverny.

— Po injektaZzi se provede demontaz pakrQ a pripadné zapraveni vrtl (vlastni vrty u pilifd budou
vypliiovany nesmrstovaci maltou).

Dodatecné horizontalni clony mohou byt pouZity jak u zdiva s nizsi vihkosti, tak i pfi hodnotach vysokého
zamokfeni cihelného zdiva bez predchoziho predsusovani. Stavajici stupen zasoleni zdiva neni pro
ucinnost provedené injektazni clony rozhodujici. Sanace zdiva je na rozdil od chemickych injektazi Ci
injektazi zdiva na bazi polyuretanu a jim obdobnym technologiim velmi spolehlivd, nebot rozdilné
zavlh¢eni konstrukci v sanované konstrukci je systémem akrylatovych injektazi eliminovano.
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Schéma rozmisténi vrtd
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» Technologie jednoradé tlakové injektaZze akrylatovymi gely — svislé oddéleni stén FeSenych
elektroosmotickou technologii pro zamezeni prenosu vihkosti

Akrylatové gely jsou viceslozkové reakéni pryskyfice na akrylatové bazi. Maji velmi nizkou vizkozitu, ktera

se pribliZzuje vizkozité vody. Po zreagovani misicich ptipravkid se vytvofi elasticky flexibilni hydrogel, ktery

je schopen pojmout ohrani¢ené mnoZstvi vody pro dlouhodobé udrzeni mechanickych vlastnosti.

Pracovni postup

— Provedeni vrtd O 12 mm v osové vzddlenosti cca 100 — 120 mm a jejich vycisténi stlacenym
vzduchem.

— Osazeni pakrd O 14 mm se provede mechanicky tj. narazenim do predvrtaného otvoru, pakr
obsahuje kulickovy uzavér.

— Vlastni tlakova injektdz tlakovacim zafizenim.

— Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvord, popft. pfi vlastni injektazi.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu i v pfipadé vyskytu kaverny.

— Po injektdZzi se provede demontdZ pakrl a pfipadné zapraveni vrtd (vlastni vrty nejsou jiz
vyplfiovany).

Dodatecné horizontdlni clony mohou byt pouZity jak u zdiva s niZsi vlhkosti, tak i pfi hodnotach vysokého
zamokfeni cihelného zdiva bez pfedchoziho predsusovani. Stavajici stupen zasoleni zdiva neni pro
ucinnost provedené injektazni clony rozhodujici. Sanace zdiva je na rozdil od chemickych injektazi Ci
injektazi zdiva na bazi polyuretanu a jim obdobnym technologiim velmi spolehlivd, nebot rozdilné
zavlhceni konstrukci v sanované konstrukci je systémem akrylatovych injektazi eliminovano.

Schéma rozmisténi vrtd

120 120
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4. Stavebné-technické reseni

sV s

4.1 Provedeni rubové izolace a drenazniho systému

> Provedeni odkopu pro rubovou izolaci

Po obvodu objektu podsklepené i nepodsklepené ¢asti a zidek vnéjsiho schodisté bude proveden vykop
pro provedeni rubové izolace zdiva. Vykop u nepodsklepené ¢asti bude proveden do hloubky cca 90 cm,
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u zidek vnéjsiho schodisté do hloubky cca 70 cm pro omezeni zasakovani do konstrukci obvodového
zdiva a zdiva zidek vnéjsiho schodisté. U podsklepené casti bude cca 30 — 40 cm pod uUrovni podlah
suterénu. Vykop bude vyuZit u nepodsklepené ¢asti pro dodatecnou izolaci injektazi, a u podsklepené
Casti pro montaz aktivni (mirné — dratové) elektroosmadzy. Pro svislou rubovou izolaci jsou uvaZovany
systémy pomoci velkoplosnych izolacnich desek. V ptipadé, Ze kladny pdl (+pdl) elektroosmdzy bude
proveden v nadsoklové ¢asti, lze svislou izolaci feSit bezvykopovou technologii pomoci nerezovych
chromniklocelovych desek spojovanych zamky. Vykop bude vyuZit pro drendini systém. Soucasti
zemnich praci bude pro omezeni zasakovani pouZit plosny geodrén a pro odvod srazkovych vod
z ndvodni strany budou osazeny pfikopové tvarnice (systém pero-drazka).

> Provedeni svislé (rubové) izolace — hydroizolacni panely na ochranu zakladt staveb

Po obvodu objektu bude proveden rucni vykop do stanovenych hloubek. Hloubka vykopu muze byt
upravena dle skutecnosti pfi obnazovani konstrukci. Svisla rubova izolace po obvodu je feSena pro
zvétseni odparné plochy zdiva hydroizolacnimi panely na ochranu zaklad( zdiva. Veskeré zpevnéné a
nezpevnéné plochy v misté vykopu budou rozebrany, zpétna Uprava bude dle ndvrhu stavebnich Uprav.
Panely svou tloustkou 70 mm a vysokou pevnosti nahrazuji jiné druhy rubovych izolaci. Obvykle se jednd
0 pamatkové chranéné a historické objekty. Jednotlivé panely se spojuji mezi sebou pomoci zamkd po
jejich obvodu.

Veskeré styky hydroizolaéniho systému jsou s odolnosti proti plsobeni zemni vlhkosti. Spoje
hydroizolaéniho systému a jeho krycich list nejsou plynotésné a tim je umoznén odvod vodnich par pfi
navyseni parcidlniho tlaku ve vzduchové mezefe. Pfipadny vliv kondenzace sohledem na zplsob
provedeni a zaloZeni odvétravacich panell neni podstatny. Ukoncovaci lista bude z dlivodu c¢astecné
nerovnosti zdiva vyrobena jako atyp znekorodujictho médéného materidlu, popf. pomoci
tvarovatelnych félii na bazi PVC s dlouhou Zivotnosti. U nepodsklepené ¢asti bude proveden drendini
systém s napojenim na stavajici odvod destovych vod ze stfesnich svodd. U podsklepené casti je
provedeni odvislé od mozZnosti napojeni z hlediska vySkovych Urovni.

Vlastnosti
— oddéleni okolni plady od zaklad
— odolnost v tlaku
— vysoka vodotésnost diky systému zamk( s prekrytim
— odpada nutnost obsypu zékladl poréznim materidlem
— odolnost proti poskozeni a prorlstani koren(
— jednoduchd instalace a vysoka ucinnost

» Provedeni rubové izolace narazenim nerezovych desek a systému folii

Vzhledem k ptipadné obtiZznosti provedeni rubové izolace po vnéjsim obvodu u podsklepené ¢asti mize byt
svisla izolace nerezovou deskou provedena do hloubky pod urovni podlah suterénu min. 200 mm, aby bylo
zamezeno dosedani vykopu a aby nebyly dotéeny inZenyrské sité.

Provedeni drenazniho systému je v tomto pfipadé vylouceno.

Popis technologie a zplsobu provedeni

Svisla rubova vertikalni izolace nerezovymi chrom-niklocelovymi plechy spojované zamky predstavuje
progresivni technologii fesici svislé izolace objektl. Z celé fady vyhod tohoto feSeni je tfeba zdlraznit
zejména:

¢ Vysoky stupen ochrany pronikajici zemni vlhkosti zamkovym spojem plech(

¢ Vysoka mechanicka a chemicka odolnost izolace proti plsobeni posypovych soli
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e Minimdlni prostorové ndroky na aplikaci a z toho vyplyvajici nizké dodatkové naklady na vykopy, na
Upravy navazujicich na objekt apod.

¢ Technologii nelze provést tam, kde se ocekavaiji ucinky tlakové vody

¢ Vseobecné Ize tuto metodu mechanické vertikdlni zabrany pouzit u objekt(, které maji konstrukce
spodni stavby a nadzemni zdivo zavlhlé vlivem zemni kapilarni vihkosti a je zvlast vyhodna pro objekty,
kde neni mozné provést nebo je obtizné odkopani nebo odbagrovani zeminy, protoze tyto vinité plechy
jsou bez potreby vykopovych praci zarazeny speciadlnim strojem do zemé pod Uhlem 180° ve vzdalenosti
min. 5 cm od hrany zdi, a to aZ do stanovené Urovné. Vzdalenost se stanovi dle nerovnosti rubového
obvodového zdiva. Podélné ohyby z obou stran po celé délce desky zajisti pevné a kapilarné nevodivé
spojeni i v rohovych mistech objektu.

Pfed zahajenim praci budou vytyceny vSechny podzemni inZenyrské sité a zafizeni jednotlivych spravc( a
provozovatell v prostoru provadéni praci vC. jejich pripojek. Aby nebyly poruseny stavajici pfipojky, je
tfeba je pred zahajenim praci zaméfit, popf. obnaZit vykopanim sondy, obejit je a zvlast doizolovat.
Tento zpUsob vertikalni izolace zcela zabrani dalsimu namahani konstrukci objektu bocni zemni vihkosti
a nedochazi pfi ném k rozsdhlému naruseni zpevnénych ploch a neni zdsadné omezeno uzivani
dotcenych ploch.

Pouzity material na vertikdlni izolace: chrom-niklocelovy plech zprofilovany 1.4301 s obsahem chromu
pres 18 % a niklu pFfes 8,5 %. Pevnost 1200 N/mm?. Kvalita tohoto materialu je dileZitd pro poskytnuti
dlouhodobé zaruky.

> Geotextilni drendzni vrstva (geodrén)

Zasah predpoklada plosny odkop (sniZeni Urovné terénu o cca 10 — 15 c¢cm) podél obvodového zdiva
objektu na Sitku cca 1 - 1,5 m s provedenim zemni plané dle poZzadovanych spadl (min. 3 % od objektu) s
poloZzenim tfirozmérného geotextilniho drénu, ktery je urcen k jimani a odvadéni prisakovych vod od
atmosférickych vliv(l. PfepolozZeni plosného geodrénu je za vnéjsi hranu vykopu, aby byl omezen tzv. vliv
depresniho kuZelu od pfipadného zasakovani do podloZi. Geodrén se sestava z drenazni vrstvy a dvou
vrstev netkané filtracni geotextilie, kterad tvofii filtracni obal drendini vrstvy. Drenazni vrstva vyrobena
z polypropylénovych nebo polyetylénovych monofili se vyznacuje vysokou hydraulickou vodivosti, kterd
zabezpecuje ucinné a rychlé odvadeéni prisakovych vod z prilehlého prostredi. Obalova filtrani geotextilie
chrani drenazni vrstvu pred zanasenim casticemi prilehlé zeminy a zabezpecuje tak dlouholetou funkénost
celého systému. Obé vrstvy — drendzni i filtracni — jsou navzajem propojeny bodovymi svary. Kombinace
drendinich a filtracnich vrstev je variabilni a je vyrdbéna ze 2 vrstev netkané filtracni geotextilie
z polypropylénu o plodné hmotnosti 300 g/m?, mezi které je vloZena drendini vrstva sloZend ze 3 vrstev
sitoviny z polypropylénovych monofil(i o celkové plosné hmotnosti 800 g/m?. Celkova tl. drendZniho prvku
je cca 10 mm, celkova hmotnost 1400 g/m?.

PFi srovnani s drendzi z ptirodniho kameniva poskytuje tento systém fadu vyhod, ke kterym patfi napft.:

= Vysoka drenazni uc¢innost

= Nepatrna konstrukéni vyska

= Nizka plosna hmotnost

= Flexibilita
Po provedeni geotextilni drenazni vrstvy probéhnou terénni Upravy okolo objektu s provedenim zemni
plané dle pozadovanych spadl (min. 3 % od objektu).

» Drenaini systém

Ve spodni Urovni vykopu bude instalovan drenazini systém pro odvod prisakovych vod. Na dné vykopu
bude proveden podkladni beton v pficném spadu 3 % k drendznimu potrubi, které bude v podkladnim
betonu zapusténo. Drendazni potrubi bude z trub PVC nebo PE s pevnym dnem a perforaci ve 2/3 vysky
po obvodé. Profil drenazi bude 110 mm. Drenazni potrubi do vysky cca 10 cm nad drenaZz bude
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obsypano lomovym, popf. Ficnim kamenivem frakce 8/16 mm. Ve vyssi Urovni Stérkového zasypu bude
frakce 16/32. Cely drendZni systém bude obalen separaéni geotextilii o hmotnosti do 200 g/m? proti
zanaseni inertnimi ¢asticemi. Soucasti drenazniho systému budou systémové kontrolni plastové Sachtice
@ 315 — 400 mm, které budou umistény v lomech drendzniho potrubi.

Drenaz bude napojena na stavajici systém odvodu destovych vod ze stfesnich svodu, popf. do vsakovaci
jimky kanalizaénim potrubim @100 mm pres kanalizaéni kontrolni 3achtu. Pro zachyceni povrchovych
vod bude nad Stérkovym zasypem drenaze proveden plosSny geodrén, ktery zabrani infiltraci jilovitych
Castic a zpétné umoini odpar z podlozi.

» Odvod srazkovych vod

— Pro odvod a zachyceni povrchovych srdzkovych vod po obvodu objektu budou provedeny mélké
pfikopové tvarovky spojované systémem pero-drazka. Betonové tvarovky budou uloZeny do
drendiniho betonu.
Systém otevieného rigolku po obvodu nepodsklepené ¢&asti bude napojen na stavajici destovou
kanalizaci. Podél podsklepené casti bude okapovy chodnik s pficnym spadem cca 3% od objektu.
V rdmci zpevnénych ploch bude nutno dofesit odvodnéni v narozi m.¢. 03 (socialni zafizeni) a m.¢. 04
(denni mistnost).

»  Provedeni drenainiho Zebra (zachytna drenaz) — navodni strana

Ve vzdalenosti cca 2,5-3,0 m od stény nepodsklepené Casti (smérem ke svahu) bude provedena zachytna
drendaz pro zachyceni prisakovych vod a vod stékajicich po povrchu. Vykop bude do hloubky cca 1,0 m.
Dno vykopu bude zpevnéno hubenym betonem, na ktery se ve spadu kopirujici terén polozi drenazni
potrubi s rovnhym dnem a perforaci v horni Urovni. Drendini potrubi bude obsypano hrubozrnnym
materidlem zlomového kameniva fr. 8/16 do 1/3 vykopu, ve vyssSi casti bude frakce 16/32 mm.
Kamenivo a drendini potrubi bude obaleno v geotextilii (gramdZ 200-300 g/m?), aby nedochdazelo
k zaneseni jemnych jilovitych ¢astic z okolni zeminy. Nad zasypanym vykopem bude proveden pfirodni
zemni Zlab. Na systému drenaZe budou osazeny dvé kontrolni Sachty s moZnosti obcasné udrzby. Potrubi
bude zalsténo do systému destové kanalizace.

4.2 Uprava povrch vnitfnich a vnéjsich

4.2.1 Svislé konstrukce

— Pred zahdajenim praci na omitkovych systémech a jejich povrchovych Upravach je nutno, aby byly
provedeny veskeré prace na viech druzich instalaci.

— Pro provadéni omitek je nutno zabezpecit a kontrolovat dodrZovani technologickych postupd, pfi
jejich aplikaci pomoci strojniho zafizeni a rucéniho provadéni musi byt zachovana a zajisténa
pozadovana technickd charakteristika dodrZzenim poZadovanych parametrl. NedodrZeni
technologické kazné muze vést pfi bézné aplikaci pouZivané stavebnimi firmami az o 60 % zhorseni
technickych parametr(, coZ vede k podstatnému snizeni Zivotnosti omitkovych systéma.

4.2.2 Obnova povrcht

— Poskozené omitky budou opraveny vrozsahu zavlhnuti dle ndvrhu sanacnich opattfeni (Urovné
mohou byt upfesnény s casovym odstupem na zakladé méreni po vyhodnoceni ucinnosti odvlhéeni).
Destrukce omitek, ktera byla zplsobena krystalizaci soli v povrchovych vrstvach, resp. v zimnim
obdobi zmrznutim, vedla ke stavajicimu mechanickému poskozeni. Negativni vliv md i zasakujici voda
z vrchnich Urovni stékajici po fasadé. Horni Uroven odstranéni degradovanych omitkovych systémi
nebude zafezana do ostré hrany z dlivodu optimalniho napojeni na ponechané omitkové systémy.

— Pro obnovu vnitfnich omitek z divodu vlhkosti, zasoleni a s ohledem na charakter objektu budou
pouzity omitky hydrofilni, u vnéjsich omitek hydrofobni.
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IZOLACE A SANACE ZDIVA

Zdivo bude ocisténo na zdravé jadro, bude pfiznana nerovnost a charakter ptvodniho zdiva. Ocisténi
rezného zdiva bude pomoci ryzovych kartacd a propafovanim konstrukci.

Zcela zdegradované zdivo a chybéjici ¢asti bude vyménéno, resp. doplnéno plnymi palenymi cihlami.
Po odstranéni degradovanych omitkovych systém( bude provedeno preméreni vlhkosti zdiva pro
pfipadnou lokalni Upravu rozsahu obnovy omitkovych systém.

Veskeré novodobé a nevhodné paroneprodysné Upravy budou odstranény.

PFi obnové fasady budou v sanované zéné obnoveny profilace.

Pro pfilehlé zpevnéné pochlzi plochy v bezprostfednim okoli objektu je nutné, aby majetkovy
spravce byl schopen garantovat, Ze z hlediska zplsobu provedeni nebude dochazet k zatéZzovani
vlhkosti od ucink( atmosférickych srazek do obvodovych konstrukci objektu.

Barevné feSeni bude ve shodném odstinu fasady, pro vlastni malby jsou doporuceny silikdtové natéry
o velmi nizkém difuznim odporu (Sp < 0,1 m). Povrchova Uprava hladkych omitek bude provedena
Stukem s obdobnou granulometrii jako stavajici Stuk.

Omitky vnéjsi a vnitini

Omitkové systémy pro obnovu vnéjsich povrchl budou na bazi mineralnich pojiv, pérovitého a
kfemenného pojiva a modifikujicich ptisad, pro obnovu vnitfnich povrch budou hydrofilni jadrové
omitky s tepelné-izola¢nimi Gcinky. Omitky budou plné v souladu se smérnici WTA 2-9-04 a CSN EN
998-1. Pred aplikaci bude doloZen platny certifikat s platnosti k datu provadéni.

Omitkovy systém musi spliovat poZadavky pro opravy, renovaci a sanaci vihkého zdiva i zatizeni
vodorozpustnych stavebné skodlivych soli a musi deklarovat vhodnost pouziti ve vnitfnich i vnéjsich
prostordch na rozdilném charakteru zdiva (cihla, smiSené zdivo aj.).

Opravy vsech profilovanych ¢asti omitek budou provedeny shodné dle stavajicich profilaci pomoci
vhodné sablony, popt. zdokumentovani stavajiciho stavu se zamérenim a fotodokumentaci.

Maltové smési aplikovany pro obnovu omitek na historickém zdivu budou mit mensi pevnost nez
toto podkladni zdivo. PouZiti maltovych smési na bazi cementu a jim obdobnych materidll je
vyloucéeno.

Barevné feSeni bude shodné se stdvajicim stavem.

Vnitini hydrofilni sanacni omitka s tepelné izola¢nimi vlastnostmi

Jedna se o jednovrstvou, jednoslozkovou hydrofilni jddrovou sanaéni omitku, kterd na svém povrchu
zvySuje teplotu, a tim omezuje moznost tvorby povrchové kondenzace. Nanasi se v tloustce maximalné
40 mm na provedeny sanacni podhoz. Na rozdil od béZznych sanacnich omitek maji tyto omitky zvySenou
odolnost proti degrada¢nim ucinkim soli. Omitka ma vhodné deformacni vlastnosti, nizkou plosnou
hmotnost.

Vlastnosti

Vysoka paropropustnost

Nizkd objemova hmotnost

Spliiuje pozadavky WTA

Potlacuje vznik plisni, mechd a fas

Variabilita hydrofobity (m(Ze fungovat nejen jako hydrofilni, ale také jako hydrofobni)

Technické parametry

Soucinitel tepelné vodivosti < 0,09 W/mK
Pevnost v tlaku 1,7 N/mm?2
Pevnost v ohybu 0,6 N/mm?2
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Objemova hmotnost (suchy stav) 410 kg/m3

Ptilnavost k podkladu 0,1+0,13 N/mm2 (FP:A/B)

Obsah vzduchu v ¢erstvé omitce 225%

Soucinitel propustnosti vodni pary <9

Doba zpracovani 370 min

Teplota pouziti podklad a okoli od +5°C do +30°C

Rozhodujici parametry
Kapildrni nasakavost W»4 (absorpce vody) > 1,0 kg/m?
Hloubka priniku vody >5mm

Oblasti pouZiti

. Zavlhlé, solemi napadené zdivo
J Vnitini i vnéjsi pouZiti

J Rucni i strojni omitani

. Zamezeni kondenzaci

. Omezeni rlistu plisni

vewvs

» Technologie zplsobu provadéni obnovy vnéjSich povrchii vicevrstvyym omitkovym systémem a
technické charakteristiky

Kotvici postrik
Jednoslozkova smés na bazi minerdalnich pojiv, pérovitého a kfemenného plniva a modifikujicich pfisad.

Oblast pouziti:

= Kotvici postfik je urcen pro Upravu podkladu pfed natazenim jadrovych omitek

= SlouZi ke zlepSeni adheze

= Postfik se provadi sitovitym (Sachovnicovym) zplsobem, na 50% sanované plochy, nikoli souvislé
kryti

= Vyrovnani rlizné nasakavosti podkladu

Technické parametry:

Pevnost v tlaku (po 28 dnech) min. 7,0 N/mm?2 (CS IV)
PFidrznost podkladu min. 0,4 N/mm?
Faktor difuzniho odporu prostupu vodni pary u<20

Podkladni omitka (pro srovnani podkladu)
Jednoslozkova smés na bazi mineralnich pojiv, pérovitého a kfemenného plniva a modifikujicich pfisad.

Oblast pouziti:
= Omitka je uréena k opravdm a vyrovnani hrubych nerovnosti podkladu nebo jako akumulator soli pfi
silném zasoleni zdiva pred aplikaci jadrové sanaéni omitky

Technické parametry:

Pevnost v tlaku (po 28 dnech) max. 5,0 N/mm?2, min. 3,5 N/mm? (CS IIl)
PFidrznost podkladu min. 0,2 N/mm?

Faktor difuzniho odporu prostupu vodni pary pn<13
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Objem vzduchovych por( v cerstvé malté min. 25 %
Pérovitost zatvrdlé malty min. 45 %

Rozhodujici parametry
Kapilarni nasakavost W, (absorpce vody) > 1,0 kg/m
Hloubka prlniku vody >5mm

Jadrova omitka (shodna pro veskeré upravy obvodovych stén)

Jednoslozkova smés na bazi minerdalnich pojiv, pérovitého a kfemenného plniva a modifikujicich pfisad.

Podklad

Podklad musi byt Unosny, pokud mozno rovny, s otevienymi pdry, na povrchu uzavieny, bez hnizd, trhlin
a vystupkd, zbaveny prachu, separacnich latek nebo vrstev snizujicich pfilnavost, jako jsou napf. oleje,
zbytky natérd, krusty a uvolnéné castice. Podklad muizZe byt vihky, nikoli mokry. Jako podklad je vhodny
beton, zdivo se zarovnanymi sparami, dérované cihly, porobetonové tvarnice, smisené zdivo. Podklad
pred aplikaci musi byt oSetfen penetraci s protisolnym nastfikem. Omitky se mohou nanaset ru¢né nebo
strojné.

Oblast pouziti:

= VIhké a zasolené zdivo a stény

= Stavajici budovy, sklepy

= Qdsoleni a snizeni vihkosti

= Protikondenzacni vrstva a ochrana na vnitfni hydroizolaci

Technické parametry:

Pevnost v tlaku (po 28 dnech) max. 4,0 MPa, min. 3,0 MPa (CS Ill)
PFidrznost podkladu min. 1,2 Mpa

Faktor difuzniho odporu prostupu vodni pary pn<11

Objem vzduchovych pér( v cerstvé malté min. 25 %

Pérovitost zatvrdlé malty min. 45 %

Rozhodujici parametry
Kapilarni nasakavost W,4 (absorpce vody) >0,3 kg/m™
Hloubka priniku vody <5mm

Stukova omitka

Jednoslozkova smés na bazi mineralnich pojiv, pérovitého a kiemenného plniva a modifikujicich ptisad.
Slouzi k vytvoreni hladkych ploch.

Technické parametry:

Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 0,2 N/mm? (CS 1l1)
Zpracovatelnost 40 minut od smichani s vodou
Faktor difuzniho odporu prostupu vodni pary p<11

> Proparovani zdiva — eliminace a sniZeni koncentrace vodorozpustnych stavebné skodlivych soli
(vnéjsi a vnitini prostory)

Vzhledem ke stavu zasoleni bude provedena eliminace a sniZeni koncentrace vodorozpustnych stavebné

Skodlivych soli metodou cisténi povrchu propatovanim zdiva, parnim cisténim ve dvou cyklech véetné
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odsavani kontaminované vody a stavebnim vysavacem. Toto je nutno provést co nejdfive po provedeni
odstranéni omitek a ocisténi zdiva. Je nezbytné ihned odvézt odstranéné inertni materialy na skladku,
aby nedoslo k sekundarni kontaminaci. Propafovanim zdiva dojde k otevieni pérovitosti zdiva, a tim i
k bezprostfednimu odvodu vodnich par ze zdiva a soucasné bude provedeno i ¢astecné snizeni stupné
zasoleni zdiva. Propafovani bude provedeno v celém rozsahu obnovy omitkovych systém.

4.3 Prostupy v konstrukcich

Stdvajici netésné prostupy od pripojek budou dotésnény pti provddéni stavebnich praci, pokud budou
dotéeny. Prechod pres sténu bude tlakové utésnén s pouZitim materiald na bentonitové bazi, popfr.
polyuretand ¢i obdobnych utésfiovacich materiald.

4.4 Bouraci prace

Budou odstranény stdvajici zavlhlé omitky do urcenych vySek a provedeny nové omitky. Po otluceni
omitek bude zdivo ocisténo a odsparovano do hloubky cca 25 mm. Bezodkladné je nutno odvézt
rumisko (nebezpedi sekundarni kontaminace zdiva solemi). Rozsah odstranéni omitek bude stanoven po
vyhodnoceni ucinnosti technologii pro odvlhceni zdiva a pfemérenim vlhkosti zdiva.

5. Snizeni vlhkosti zdiva

V lokalné extrémné zamokrenych mistech, tj. >10 % hm. vlhkosti a predpokladaného zasoleni konstrukci,
bude provedeno snizeni vihkosti zdiva. Pro predsuseni zdiva bude pouZita technologie mikrovinného
vysouseni ¢i topnych tyci. Snizeni vlhkosti bude provedeno na Uroven cca 7 % hm. vlhkosti zdiva. Jedna
se predevsim o zdivo, které bylo dlouhodobé zatéZovano vihkosti. Zakladnim predpokladem pousziti je
provedeni odvlhéeni zdiva v dostatecném predstihu pomoci pfimych technologii pro sanaci zdiva
(elektroosmdza) a odstranéni lokalnich zavad od podmaceni zdiva. Pro sniZeni vnitini relativni vihkosti
z mokrych technologickych procest budou pouzity kondenzacéni odvihéovace.

5.1 Upravy povrchi

— Malitské upravy budou provedeny pouze s pouzitim hmot s deklarovanym difiznim odporem Sp< 0,1
m.

— V exponovanych plochach mlze byt proveden otéruvzdorny natér, ale s pfedpokladem pouziti natért
s nizkym obsahem disperznich latek (Sp< 0,1 m).

— U vnéjsich povrchi na vystupujicich prvcich fasady (podéiné fimsy s profilaci) je doporuéeno opatieni
na snizovani nasakavosti, tj. hydrofobni ptipravky do malby, popt. pfimo povrchova hydrofobizace.

5.2 Vypiné otvoru

— Veskeré zabudované dievéné prvky musi byt oSetfeny preventivné proti vihkosti a hnilobé.

— Pro podkladovou Upravu na dodatecnych, ale i ponechanych, kovovych konstrukcich budou
provedeny protikorozivnimi natéry.

— Veskeré stavajici praduchy budou zachovany a v pfipadé moznosti po provéreni stavajiciho stavu
bude obnovena jejich funkénost.

6. Méreni a kontrola Gcinnosti systému pro systém elektroosmaozy a dodatecnych izolaci

Méreni hmotnostni vihkosti zdiva

1) odporova metoda s vyuzitim mériciho pfristroje
2) gravimetricka, popf. karbidova metoda

3) mikrovinna méreni pristrojem
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Popis jednotlivych metod méreni

ad. 1) Méici pfistroje na principu odporu

Ty jsou pouzivany pro orientacni méreni vihkosti na stabilni siti méri¢skych bod(. Je mérena elektricka
vodivost v jednotkach Siemens mezi dvojicemi méficich trnd pevné osazenych ve zdivu. Trny z materialu
AlFe v dodavanych délkach 90 mm jsou kromé 10 — 20 mm izolovany po celém obvodu plastem. Kontakt
vodivé casti trnu se zdivem se tak odehrava v hloubce. Dobry kontakt trnu s promérovanym stavebnim
materidlem je zajistén dvoustupfiovym vyvrtem (hloubka 90 mm vyZadujici kontakt vyvrt @ 6,5 mm,
izolovana ¢ast trnu v hloubce 70 — 80 mm vyvrt @ 8 mm). Fixace trn( umoZfiuje opakované méfeni a lze
tedy méfit trendy vyvoje vihkosti. Vysledky méreni jsou za pomoci software dodavatele technologie
tabulkové upraveny a prepocéteny na % hmotnostni vlhkosti. Souc¢asné jsou porovnany vstupni hodnoty

v dobé instalace a namérené hodnoty pfi kontrolnich mérenich.

ad. 2) gravimetrickd metoda — gravimetrickd metoda se provadi v akreditované laboratofi, kdy pfi
stanoveni obsahu vody se vzorek vysusi do konstantni hmotnosti pfi 105°C. Opakované méreni u téchto
zpUsobl neni mozné. Pfi karbidové metodé se v tlakové nadobé smicha odebrany vzorek stavebniho
materidlu s reagentnim ¢inidlem — tj. karbidem vdpenatym. Voda obsaZzend ve vzorku kompletné reaguje
s ¢inidlem. Reakci vznika acetylén. Pretlak tohoto plynu udava stupen vihkosti.

ad.3) mikrovinné méreni pristrojem — pristroj pracuje rovnéz na principu porovnani rozdilnych
dielektrickych konstant vody a ostatnich material( ve vybuzeném stfidavém elektromagnetickém poli.
Touto metodou lze detekovat i mald mnoZstvi vody. Pfistroje je dodavan se dvéma typy méficich sond,
pro méreni vlhkosti do hloubky 3 cm a typ méreni vihkosti az do hloubky 30 cm. Je moZno méfit vihkost
nejriznéjsich bézné pouzivanych stavebnich materidll, pfistroj soucasné umoZnuje nastaveni
individualnich korekci pro nespecifikované hmoty. Méreni je velmi rychlé, neposkozuje povrchy
promérovanych materidld a pfi vyznaceni mist méreni Ize provadét opakovana méreni. Vysledky méreni
jsou vyjadieny pfimo v % hmotnostni vlhkosti.

Vytvoreni sité stabilnich méficskych profilG

— Vkazdém objektu s instalovanym odvlhéovacim systémem se buduje sit stabilnich méfi¢skych profilQ.
Méficsky profil zpravidla sestava ze tii dvojic méficich bodd v rlznych vyskovych Grovnich. Ve zvlast
obtiznych mistech a pfi mimoradné vysoké trovni zavihnuti je mozno vytvofit i vice vyskovych Urovni méreni
v jednom profilu. Spodni Uroven se voli ve vysce cca 20 — 30 cm nad podlahou, horni Uroven pod horni
hranici zavlhnuti, ktera je urcena napft. vlhkostni mapou. Osazeni nad horni hranici zavlhnuti jsou zbytec¢na.
Stredni droven se voli pfiblizné ve stfedu mezi hornim a spodnim méri¢skym bodem.

— Pocet méricskych profilll neni predpisem stanoven a je individualné zvolen dle mistnich podminek.

— Dvoustupriové provadéné vyvrty jednotlivych méricskych bodd jsou provadény, pokud mozno ve
stejném druhu stavebniho materidlu — neni to vSak podminkou, nebot se méfi tendence vyvoje
zavlhnuti konstrukci, nikoliv presné hodnoty zavlhnuti.

~N

. Ostatni

Potfebnd dodavatelskd dokumentace nad ramec ndvrhu sanace vlhkého zdiva bude zpracovana
dodavatelem sanacnich praci (odbornou firmou v oblasti sanacnich praci).

Dodavatel stavebnich praci je povinen, aby provadél veskeré prace v souladu se zdkonem o BOZP a
jim souvisejicich predpist v oboru stavebnictvi v platném znéni k aktualnimu datu. Jedna se zejména
o vyhl. ¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecdnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
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vvs

souvisejiciho natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici musi byt objednatelem prokazatelné proskoleni a
seznameni na zakladé konkrétni situace na stavbé, vzhledem k provadénému charakteru c¢innosti.
Vzhledem ktomu, Ze se jednd o sanacni prace bez stavebnich dispozi¢nich Uprav a neméni se
charakter a zpUsob uZivani, nebude vyZzadovano posouzeni z hlediska pozarni ochrany a hygieny. Jde
o pamatkovy objekt — &islo rejstfiku USKP: 12365/6-5596.

. Kontrola jakosti a ucinnosti provedenych sanacnich praci

9.

Kontrola jakosti a ucinnosti provedenych sanacnich praci bude provedena v dobé do skonceni zaruéni
doby na provedené sanace.

Kontrola jakosti sanacnich praci se zjistuje odbérem vzorkd zdiva a omitek a jejich hodnocenim na
hmotnostni obsahy vihkosti a na druhy a mnoZstvi soli tvoficich vykvéty, vzorky na obsah vihkosti se
odebiraji z hloubky alespori 100 mm pod jeho povrchem, analyza vzork( se provadi v laboratofi.
PFislusna méreni budou provedena tak, Ze se vzorky ze zdiva odebiraji a méreni provadéji ve svislém
profilu v urcitych vyskach.

U¢innost sana&niho systému se hodnoti objektivnim posouzenim miry odvlhéeni zdiva. Jeho Uéinnost
je dana i absenci vizualnich poruch na plochach stén, pokud tyto nejsou ovliviiovany jinymi
negativnimi vlivy. Objektivnim posouzenim je vSak hlavné vyhodnoceni hmotnostni vlhkosti zdiva, ve
srovnani s vychozim stavem. Méfeni obsahu vlihkosti bude provedeno na smluvnim zakladé.

Stupefi Uginnosti sanace na zakladé méFeni obsahu vlhkosti ve zdivu stanovuje CSN P 73 0610.

Pro posouzeni vlastnosti omitek, které se pouZily pro sanaci prostor se kromé vlhkostni analyzy
provedou i laboratorni rozbory na obsahy siran(, chloridd a dusi¢nan(l (pokud nebude stanoveno
jinak).

Vysu$ovani ¢i odvlhcovani vihkého zdiva na kazdém objektu je i pfi vytvoreni téch nejuicinnéjsich
sanacnich systém(l a opatfeni procesem dlouhodobym. K vyschnuti konstrukci na ustaleny obsah
vlhkosti zabudovanych konstrukci dojde v zavislosti na jejich tloustce, na druhu zdiva, na vysi plvodni
vlhkosti a mife zasoleni a v zavislosti na zachovné udrzbé sanovanych prostor zpravidla ne dfive nez
za dobu nékolika let.

U¢innost a dlouhodobou trvanlivost sanaénich systém( je moZno zarudit jen za téch podminek,
nejsou-li podzemni a nadzemni konstrukce namahany vodou z jinych zdrojli nez ptirodnich, pochizi
plochy objektu i Zlaby musi byt v dobrém technickém stavu a voda stékajici po povrchu terénu musi
byt odvadéna od pat zdi.

Etapovitost praci

l. etapa

Vykop po obvodé s rubovou izolaci v¢. drendzniho systému a obnovy vnéjsich povrchll po obvodu
objektu.

Dodavka a montaz aktivni (mirné-dratové) elektroosmozy.

Dodatecné horizontalni a vertikalni izolace zdiva podsklepené a nepodsklepené ¢asti.

Odvétravani prostor suterénu pomoci aktivniho vétrani.

Il. etapa

Osekani omitek s ocisténim zdiva, obétované omitky a proparovani zdiva.
Obnova povrch( vnitfnich a vnéjsich stén omitkovym systémem v¢. odsoleni zdiva
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10. Zavér

Pfi dodrzeni navrhovych parametr(l a technologické kazni zhotovitele sanacnich praci lze dodrzet
pozadovanou zaruéni lhiitu a zabezpedit dlouhodobou Gcinnost provedenych praci. Zivotnost objektu
mzZe byt timto vyrazné prodlouzZena.

Veskeré zmény podstatného charakteru béhem vystavby budou feSeny a odsouhlaseny v ramci vykonu
autorského dozoru projektanta stavby.

Navrh sanace vlhkého zdiva bude zavazny bude zavazny pro celkovou sanaci objektu, nasledné muze
byt upfesnén po provedeni dopliikovych prizkumdu, ale i samoziejmé dle skutecnosti zjisSténych pri
vlastni realizaci, které mohou nastat po obnaZeni konstrukci.

Navrh sanace vlihkého zdiva pro objekt ,Roztocka 33/13, Praha-Sedlec” jsem zpracoval jako élen WTA-
CZ - Védeckotechnické spolecnosti pro sanaci staveb a péci o pamatkové objekty s udélenou
autorizaci pro oblast sanace zdénych staveb proti vlhkosti vedeném pod ¢islem 00008.

Prilohy:
— Vykres ¢. 1 — Padorys 1.PP — navrh sanacni opatreni
—  Vykres €. 2 —Rez A-A' — vzorovy fez rubovou izolaci s dren

azi a elektroosmézou
— Vykres €. 3 — Rez B-B' — vzorovy fez rubovou izolaci s drenazi

Z
Zi a injektazi

V Prerové, Cervenec 2024
Zpracoval: Ing. Josef Kolar
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